
PE 500 (Polyetylen)

PE 500 Tykkelse 
Toleranse 

tykkelse 
Ca. lengde Ca. bredde Teorivekt Pris Varenr. 

mm mm mm mm ca. kg/stk NOK/kg 

Kvalitet:      Ekstrudert 3,0 +/- 0,14 2000 1000 5,7 109721

Plate Farge:          Natur 4,0 +/- 0,17 2000 1000 7,6 109726

Egenvekt:    0,95 g/cm3 5,0 +/- 0,20 2000 1000 9,5 109731

6,0 +/- 0,23 2000 1000 11,7 109733

Tabell 1,1 8,0 +/- 0,26 2000 1000 15,2 109735

PE 500 Tykkelse 
Toleranse 

tykkelse 
Ca. lengde Ca. bredde Teorivekt Pris Varenr. 

mm mm mm mm ca. kg/stk NOK/kg 

Kvalitet:      Presset, høvlet 10,0 +/- 0,2 2020 1010 20,6 161255

Plate Farge:          Natur 10,0 +0,4/0 3050 1220 35,0 156670

Egenvekt:    0,95 g/cm3 10,0 +0,4/0 3050 1330 41,4 130023

12,0 +/- 0,2 2020 1010 24,7 109747

12,0 +0,4/0 3050 1330 46,7 117024

15,0 +/- 0,2 2020 1010 30,9 109427

20,0 +/- 0,2 2020 1010 41,2 104699

20,0 +0,4/0 3050 1220 75,2 115276

20,0 +0,4/0 3050 1330 81,0 130025

25,0 +/- 0,2 2020 1010 51,4 109762

25,0 +0,4/0 3050 1220 83,7 116861

25,0 +0,4/0 3050 1330 102,4 128692

30,0 +/- 0,2 2020 1010 61,7 104701

30,0 +0,4/0 3050 1220 112,0 195477

30,0 +0,4/0 3050 1330 122,6 328400

40,0 +/- 0,2 2020 1010 82,3 104702

50,0 +/- 0,2 2020 1010 102,8 104703

60,0 +/- 0,2 2020 1010 117,5 326919

80,0 +/- 0,3 2020 1010 164,6 109777

Tabell 1,2 100,0 +/- 0,3 2000 1010 185,2 109779

PE 500 Tykkelse 
Toleranse 

tykkelse 
Ca. lengde Ca. bredde Teorivekt Pris Varenr. 

mm mm mm mm ca. kg/stk NOK/kg 

Kvalitet:      Presset, høvlet 15,0 +0,4/0 3050 1330 60,8 130028

Plate Farge:          Sort 20,0 +0,4/0 3050 1330 81,9 130029

Egenvekt:    0,95 g/cm3 25,0 +0,4/0 3050 1330 96,3 130030

Tabell 1,3 80,0 +/- 0,3 2020 1010 164,6 135140


